
1 collocare l’oggetto all’ interno
di un contenitore

2 mescolare la gomma siliconica Gls -50
con il relativo catalizzatore

3 colare la gomma
all’ interno dello stampo

4 Sformare dopo 24 ore Stapo pronto per la colata

Realizzare un stampo in gomma siliconica Gls-50
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